Dane aktualne na dzien: 02-05-2025 15:09

Link do produktu: https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-x-20-45-monel-kolnierz-plaski-alm010-p-1503.html

Nitonakretka M10 x 20,45 MONEL
kotnierz ptaski ALMO10

A
B Dostepnos¢ na zamoéwienie z magazynu
B niemieckiego
e
Czas wysyiki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 080129

Kod producenta ALM5-1015-7,9

Producent AVK

Opis produktu
Tworzywo: Monel® 400 (stop nikiel /miedZ 70/30)

® Powierzchnia gérna: ocynkowana

* Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M

Monel® jest odporny na korozje wskutek dziatania wody morskiej, wiekszosci kwaséw organicznych, amoniaku, soli
obojetnych oraz zasadowych wtaczajac chlorki, siarczany i azotany. Ponadto jest odporny na wzery

Wazne przy pracach serwisowych: tak zwane zjawisko "wgryzania sie" sSruby ze stali szlachetnej w gwint ze stali
szlachetnej, uniemozliwiajacy wykrecanie sruby, nie zachodzi w nitonakretkach wykonanych z Monelu®

* Wysoka odpornosc na przekrecanie sie i wysoka odpornos¢ na wyrwanie

® Szeroki zakres zacisku

® Mozliwos¢é montowania przy pomocy narzedzi z momentem obrotowym lub z sitownikiem

Doktadne wymiary w tabeli i na rysunku w specyfikacji produktu w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.

=

Nr katalogowy gtéwka ptaska 080129
Wielkos¢ gwintu M 10

Otwér montazowy @ (+0,15/-0,0) - 13,50
Zakres zacisku 3,8-7,9

Wymiary i tolerancje:

D o max. - 13,46

H o (+/-0,25 #) - 17,40

P (+/-0,08) - 0,89

L (+/-0,38) - 20,45

Nitonakretka M10 x 20,45 MONEL kotnierz ptaski ALM5-1015-7,9 zostata wyprodukowana w oparciu o nowoczesne technologie, dzieki czemu jest
wysoce trwata i odporna na korozje, w tym réwniez na szkodliwe dziatanie wody morskiej, wiekszosci kwaséw organicznych, amoniaku, soli
obojetnych oraz zasadowych wigczajac chlorki, siarczany i azotany. Produkt jest niewielkim elementem tgczacym cienkoscienne blachy i profile,
a takze inne materiaty wykazujgce niskg wytrzymatos¢. Gwint jest metryczny 6H/21 i zgodny z ASME B1.13M. Ponadto nitonakretka jest odporna
na przekrecanie sie i wyrywanie, a przy jej zastosowaniu nie zachodzi zjawisko wgryzania sie $ruby w gwint.
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